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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки
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уксусной кислоты из карбида кальция.

Изобретенный недавно способ изготовления ацетилцеллюлозы из древесной массы, вместо хлопчатобумажной ваты, обещает еще более удешевить ее.

Состав и особенно свойства А. сильно различаются в зависимости от незначительного изменения условий приготовления, а отчасти, и от качества клетчатки, применяемой для ее изготовления. Научное изучение А. затрудняется тем, что химич. природа самой клетчатки во многих отношениях остается невыясненной, а также коллоидальными свойствами самой А. Однако, Гессу удалось получить кристаллические А. В технике в настоящее время получают два главных типа А.: 1) А., растворимую в хлороформе, и 2) А., растворимую в ацетоне. Оба типа обладают важным для техники свойством растворяться в смесях таких растворителей, к-рые в отдельности ее не растворяют.

А. применяется для приготовления массы, подобной целлулоиду (см.) — и называемой целл о но м, или си к ои дом. В отличие от целлулоида целлон не содержит камфоры и может не содержать также других заменяющих камфору желатинирующих примесей. Первый способ изготовления целлона (Эйхенгрюн, 1909) основан на растворении растворимой в ацетоне А. в смеси растворителей, напр., спирта и бензола; раствор этот при испарении растворителей 6 известных условиях может давать желатинообразную массу. Целлон, или негорючий целлулоид, представляет преимущества перед целлулоидом вследствие трудной горючести, что особенно важно, напр., для приготовления кинематографических фильм. Важное значение имеет применение кроющих лаков из А., особенно в воздухоплавании для покрытия металлических поверхностей аэропланов. Кроме того, А. применяется как изолирующий материал для проводов и иных целей в электротехнике, для пропитки тканей в целях их непромокаемости, для приготовления искусственной кожи, искусственного волоса и пр. До последнего времени сравнительно ограниченным было применение А. для изготовления искусственного шелка, но именно здесь можно ожидать значит, развития ее применения в ближайшем будущем, благодаря сильному удешевлению А. (см. выше), а также устранению затруднений в крашении такого искусственного шелка открытием специальных, пригодных для этой цели красок. При изготовлении А. из древесной массы можно даже думать о конкуренции искусственных шелковых тканей с хлопчатобумажными.

Лит.: жури. «Текстильные Новости», № 1 и 2, Москва, 1926; Becker, Die Kunstseide, Halle a. d. Saale, 1912; Silvern, Die kunstliche Seide, Berlin, 1924.


 А. Чичибабин.

АЦЕТИЛЬНОЕ ЧИСЛО, характеризует со держание в исследуемом продукте свободных гидроксильных групп; употребляется в анализе жиров, масел и восков для выражения количества присутствующих в них оксикислот и спиртов. Расследуемое вещество (масло или выделенные из него нерас 172 творимые жирные кислоты) кипятится с уксусным ангидридом, при чем водородный атом каждой свободной гидроксильной группы замещается ацетильной группой, каковая при последующем омылении количественно отщепляется в виде уксусной кислоты.

С17Н83(ОН) СООН4-(СН8СО) аО=С17Н, 2(О. СОСНа) СООН+ +СН8СООН рицинолевая кислота ацетил-рицинолевая кислота С17Н82(О. СОСН8) СООНЧ  — 2КОН = С17Н82(ОН) соок-ь +СН8СООК-|-Н2О

Количество миллиграммов едкого кали, потребное для нейтрализации уксусной кислоты, полученной при омылении 1 з ацетилированного вещества, и называется А. ч. Наибольшее А. ч. наблюдается у касторового масла (150), вообще же оно редко превышает 10. В маслах, долго хранившихся, прогоркших или подвергавшихся продуванию, А. ч. возрастает.

«АЦЕТОМЕТИЛ», государственные объединенные заводы химич. переработки лиственных пород, трест общесоюзного значения (правление — в Москве). Начал свою деятельность с 1 декабря 1921. В состав треста на 1 октября 1925 входили в разных губерниях 5 заводов, на к-рых в 1925 состояло 240 рабочих и 48 служащих. «А.» производит сухую перегонку лиственных пород дерева с целью получения сырого древесного порошка и древесного спирта, перерабатывает древесный порошок в уксусную эссенцию, уксусную техническую кислоту, уксусно-кислые соли и ацетон и вырабатывает из сырого древесного спирта чистый метиловый спирт и формалин. Производства «А.» имеют тесную связь с артелями кустарей, поставляющих тресту значительные количества сырых материалов: древесного порошка и спирта-сырца. Основной капитал «А.» (на 1 октября 1924) — 666.000 руб., оборотный  — 768.000 руб.

АЦЕТОМЕТР, прибор, служащий для определения по уд. в. крепости уксуса, т. — е. содержания в нем уксусной кислоты.

АЦЕТОН (диметилкетон, хим. формула СН3СОСН3), простейшее из соединений углерода, водорода и кислорода, называемых кетонами (см.). Бесцветная, летучая, горючая жидкость эфирно-мятного запаха; кипит при 56°, 5, замерзает при  — 94°, 9; легче воды (уд. вес при 15°/4° =0, 797); смешивается с водой, спиртом, бензином, керосином, скипидаром и пр.; растворяет масла, смолы; образует много хим. соединений с другими веществами. Получается: 1) при сухой перегонке дерева в железных ретортах вместе с древесным спиртом, уксусной кислотой, водой, смолой, газами и в чистом виде выделяется из этой смеси перегонкой в колонных аппаратах, как винный спирт.

2) Из уксусной кислоты пропусканием паров ее через раскаленные трубы с углекислыми солями бария, кальция и др. (Сквиб и Ипатьев). 3) Из «уксусного порошка» (уксусно-известковой соли) перегонкой в специальных котлах с мешалками. 4) Из крахмала (зерна, картофеля) брожением по способу проф. А. Фернбаха под влиянием особых микроорганизмов: bacillus butiricus и
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