Перейти к содержанию

	
		
			
				

	
	

Главное меню
	
	


				
		

	
	Главное меню

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Викитека]
	


		

		
			

	

Поиск
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Найти
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Создать учётную запись

	Войти



		
	




	

	

	
	

Персональные инструменты
	
	


		

	
		
			 Создать учётную запись
	 Войти


		
	





	
		Страницы для неавторизованных редакторов узнать больше
	

	
		
			Вклад
	Обсуждение


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 31. Камбоджа - Кауфмана пик (1937).pdf/252

							

	
	

Добавить языки
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	




								

	
	русский
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	




							
				
							
								

	
	Инструменты
	
	


									
						

	
	Инструменты

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Действия
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	





	
		Общие
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	





	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана



КАРБОГИДРАЗЫ, ферменты, расщепляющие гидролитически полисахариды и глюкозиды на моносахариды. К., выделяющиеся железами питательного тракта, облегчают процесс всасывания и усвоения углеводов пищи. Внутриклеточные К. регулируют запасы углеводов в клетке. К. классифицируются на 1) по лиазы, расщепляющие полисахариды, и 2) гексозидазы, расщепляющие дисахариды и глюкозиды (см. Ферменты).

КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН, или оксиуглеродный гемоглобин, соединение гемоглобина, в котором кислород вытеснен окисью углерода. К. неспособен к переносу кислорода, и при превращении 60% гемоглобина в К. наступает смерть. См. Гемоглобин, КАРБОКСИЛ, группировка атомов  — C<qH, наличие которой в молекуле органического соединения характеризует органические или карбоновые кислоты (см.).

КАРБОКСИЛАЗА, фермент, отщепляющий карбоксильную группу от а-кетоно-кислот и некоторых ^-кетоно-кислот, образующихся в результате распада жиров, белков и углеводов.

Углекислота брожения является результатом действия К. на продукты распада. К. находится в различных животных тканях (печень, мышцы), а также в растительных клетках (см. Ферменты).

КАРБОЛИТ, один из видов искусственной смолы, получивший большое распространение в СССР. Изготовляется путем конденсации фенолов (преимущественно трикрезола) с формальдегидом в присутствии нефтяных сульфокислот  — «контакта» Петр ова. — Н агревание полученной карболитовой смолы, обладающей вязкой консистенцией и растворимостью в спирте, ведет к образованию твердой неплавкой и нерастворимой массы с высокими диэлектрическими, механическими и другими ценными показателями. Благодаря своим свойствам, а главное, анизотропности (двойное лучепреломление) строения, К. получил широкое применение как диэлектрик, в особенности в слаботочной промышленности. Изделия из К. могут изготовляться литьем (что является особенно характерным для свойств этой смолы) и прессованием в прессформах прессовочных порошков, изготовленных на основе этой смолы, содержащих ок. 45% наполнителя.

Литье. В наст, время процесс изготовления карболитовой смолы идет в 2 фазы. В медном луженом котле производят конденсацию 400 кг трикрезола, 290 кг формалина в присутствии катализатора и с прибавлением 6 кг нигрозина для окраски. Конденсация ведется вначале (в течение 1 часа) при 90°, после чего смесь охлаждается до 40—45°. Затем следует упарка при температуре не выше 60°. К концу упарки к полученной смоле (называемой резолом) добавляют формалин. Полученную таким образом вязкую смолу смешивают со следующими компонентами: на 1.000 частей смолы 200 частей формалина, 125 частей «контакта» и 80 частей фурфурольной краски. Температура смеси не должна подыматься выше 15—20° во избежание образования «козла», т. е. перехода в твердое и неплавкое состояние (бурная реакция). Готовую смесь разливают в латунные формы, к-рые переводятся в камеры или автоклав для нагрева и перевода смеси в твердое, неплавкое и нерастворимое состояние.

Литой К. изготовляется в виде палок и досок
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и поступает на другие заводы для механической обработки — резки, обработки на токарных станках, шлифовки, полировки и пр. обработки, которой он поддается полностью. Товарный литой К. выпускается в виде след, основных марок: «К»  — крезольного, «Ф»  — фенольного, «Ж»  — жирно-кислотного, обладающих разными свойствами. Одним из важнейших свойств К., в особенности литого, является значительная стойкость ко многим химическим реагентам. К. стоек к алкоголю, эфиру, бензолу, сероуглероду, бензину, минеральным и растительным маслам, слабым кислотам, концентрированной соляной кислоте. Щелочи, а также и ацетон действуют разрушающе. Особенно стойка к химическим реагентам марка «Ф».

Прессованные изделия. Приготовление смолы для карболитовых порошков, идущих на изготовление прессованных изделий, происходит в основном по той же методике, что и приготовление литья, с той разницей, что путем удлинения процесса конденсации и применения большего количества катализатора получают смолу более густой консистенции.

Примерная рецептура карболитового порошка: смолы 50%, наполнителя 44%, «контакта» 5% и красителя 1%. Смешение компонентов обыкновенно проводят в мешателях Вернера и Пфлейдерера с обязательным учетом охлаждения во избежание образования «козла» под влиянием нагрева. Наполнителем служит древесная высушенная мука, обычно предварительно пропитанная крезолом. После смешения следует вальцевание, каландрирование (обработка на каландрах), выдержка полученных листов в камерах при 15°; далее — размол листов, просеивание и сушка порошков. Прессование порошков производится в соответствующих прессформах на гидравлических прессах.

Лаки. Для получения лаков карболитовую смолу перед применением разбавляют винным или древесным спиртом с примесью 5—10% ацетона или разбавляют одним ацетоном. Лак годится для покрытия и для склеивания карболитовых или соответствующих изделий. Карболитовый лак обладает также высокими антикоррозийными свойствами. — Благодаря своим свойствам, К. находит весьма широкое и разнообразное применение. В машиностроении: подшипники, валы, некоторые части машин; в химической пром-сти: сосуды, ванны, фильтры; в электротехнике: изоляторы, щиты, аппаратура, измерительные приборы; то же в радиотехнике; в промышленности широкого потребления: пуговицы, гребенки, бусы, портсигары, «вечные ручки», лекала; в медицине (хирургии): искусственная кость. Кроме того, К. применяется для пропитки дерева, что дает материал очень высокого качества.

Лит.: М ашки л лей сонБ. Е., Фенольноальдегидные искусственные смолы, Москва — Ленинград, 1933.


 J.. Данюшевский.

КАРБОЛОВАЯ КИСЛОТА, или фенол, оксибензол, СбН8ОН. Бесцветное кристаллическое вещество, t° пл. 42, 5°, t° кип. 182°. Уд. в. 1, 058 (при 60°). К. к. растворима в горячей воде, хорошо растворима в спирте, эфире и др.

Получение. К. к. получается при сухой перегонке дерева и особенно при сухой перегонке каменного угля; ее извлекают из карболового и креозотового масла (название соответствующих фракций каменноугольного дегтя) едкими щелочами с последующей обработкой щелочного экстракта серной кислотой.
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