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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

слоя древесины, сопровождающееся повышенной твердостью. Крен ь — утолщение летней части годичного слоя древесины с одной стороны дерева. Двойная заболонь  — наличие в ядровой части древесины нескольких годовых слоев светлой, похожей на заболонь древесины; встречается часто у дуба, значительно понижая его технические качества. Эксцентричность  — неправильное расположение сердцевины к центру ствола благодаря различной ширине годичных слоев. Понижает сортность древесины и пиломатериалов. г) Ненормальные отложения в древесине. Заем олок — обильное пропитывание поверхностной части дерева смолой; является результатом механических повреждений, встречается на хвойных породах; не составляет существенного порока. Серница — заполненные смолой внутренние между годичными слоями полости; имеют обычно небольшие размеры. Встречаются у хвойных пород. Значительное количество серниц понижает сортность пиломатериалов.

Водослой — участки древесины, более сильно пропитанные водой. Проходят от комля на 2—3 м вверх по стволу дерева. Наблюдаются на срезе в виде темных пятен; встречаются часто в лесах Севера. Большое количество водослойных пятен понижает сортность пиломатериалов.

Помимо перечисленных выше пороков живого дерева и древесины имеется еще целый ряд пороков, являющихся результатом повреждения дерева на корню ветром, огнем, навалом снега, животными, человеком и пр.

Ко II группе фаутов относятся: Красная гниль сосн ы — сосновая губа. Вызывается грибом Trametes pini. В окончательной стадии заражения древесина разрушается и кажется источенной муравьями. Пестрая гниль ел и — еловая губа; она вызываются грибом Trametes abietis. В окончательной стадии заражения в древесине появляются пустоты. В полной стадии развития гниль захватывает свыше 50% объема ствола. Бурая гниль лиственниц ы — вызывается грибом Fomes officinalis. В окончательной стадии заражения в древесине появляются трещины. Полосатая гниль лиственных пород — ложный трутовик. Вызывается грибом Fomes igniarius. У разных лиственных пород гниль проявляется различно. Гниль •осины вызывается особой формой гриба — f. tremulae. Старые осинники Севера почти на все 100% поражены гнилью. У дуба форма f. quer•cus вызывает побурение древесины. В конечной •стадии заражения древесина принимает желтовато-белую окраску с тонкими черными, линиями. На березе форма f. betulae образует •белые пятна, причем в последней стадии заражения на них появляются черные линии. Красная гниль берез ы — вызывается грибом Polyporus betulinus. Древесина окрашивается в желто-бурый цвет, в ней образуются трещины, и она становится трухлявой. Разрушение древесины идет очень быстро, приводя ее в состояние полной непригодности.

Одна из наших ценнейших древесных пород  — дуб  — поражается целым рядом грибов, вызывающих различные пороки дубовой древесины. В зависимости от стадии заражения все вышеуказанные виды грибов понижают качества древесины вплоть до полной потери ее технической годности и даже до полной непригодности в качестве топлива.В числе различных заражений, вызывающих загнивание древесины растущего дерева, необходимо указать на группу грибов, заражающих древесину через корневую систему и вызывающих различные гнили, главнейшими среди которых являются: напенная гниль  — вызывается грибом Fomes annosus, поражает гл. обр. ель и сосну. Образуется сердцевинная гниль, проходящая иногда в верх ствола на 10 м; в этих случаях при заготовке лесоматериалов приходится делать отметы, снижая тем самым выход полезной древесины.

Бурая трещиноватая гниль сосн ы — вызывается грибом Polyporus Schweinitzii. Гниль заболонна я — вызывается съедобным грибом — опенком Armillaria mellea, поражающим как хвойные, так и лиственные породы. Гниль распространяется по периферии ствола, причем пораженная древесина белого цвета отделяется от здоровой извилистыми темными линиями.

Помимо пороков древесины живого дерева различные грибные организмы могут вызывать пороки заготовленной древесины на складах, при использовании ее в постройках, в изделиях и пр. В числе этих пороков нужно поставить на первое место следующие: Красная сухая гниль  — вызывается целой группой домовых грибов Merulius lacrymans, Poria vaporaria, Coniophora cerebella, Paxillus acherun tins. В результате заражения древесины на складах и в постройках она принимает бурый цвет, растрескивается в продольном и поперечном направлениях и распадается на отдельные кусочки. Разрушение древесины под влиянием домовых грибов идет чрезвычайно быстро. Наиболее опасным и имеющим большое распространение в наст, время является Merulius lacrymans. Синева  — вызывается различными грибами из групп Ceratostomaceae, Sphaeropsidales, Hyphomycetes и состоит в изменении цвета древесины, принимающей серо-синеватую окраску. Синева не понижает механических свойств древесины, но тем не менее во многих случаях применения древесины, в частности в экспорте, понижает сортность.

К III группе фаутов относятся: Короед  — поверхностные повреждения древесины как дерева, стоящего на корню, так и заготовленных лесоматериалов, но оставленных на летний период в коре. Причиняются различными жучками и их личинками. Большое распространение короедов влечет обычно к усыханию деревьев.

Червоточин а — более глубокое повреждение древесины различными насекомыми и их личинками. Значительно понижает сортность древесины. — Номенклатура пороков древесины дана в ОСТ № 6719. Лесные пожары имеют наибольшее распространение в хвойных, мало обжитых лесах Севера и Сибири. Уничтоженные огнем или ослабленные в росте насаждения являются основными очагами массового распространения насекомых, вредителей леса, и грибных заболеваний. Из числа насекомых наибольший вред хвойным лесам причиняют короеды и сосновый шелкопряд, доводя до полного усыхания и окончательного уничтожения ослабленные в росте насаждения.

Недостаточное внимание со стороны лесного ведомства царской России к вопросам охраны леса от вредителей и болезней привело к гибели многих ценных массивов, и только в наст, время этим вопросам уделяется должное внимание путем учреждения на местах службы







[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_56._Украинцев_-_Фаянс_(1936).pdf/349&oldid=4098583


					Категория: 	Неиндексируемые страницы


Скрытая категория: 	Не вычитана




				

			
			
		

		
			

		 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 00:06.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.



		Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Мобильная версия



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

Отобразить/Скрыть ограниченную ширину содержимого







