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					Эта страница не была вычитана

р а го жел'Ьзняка, причемъ прикрывавш ш его сланецъ отъ сильнаго
сж аП я выдавленъ, оставивъ въ м ассЬ бураго желЬзняка небольш ой
участокъ (онъ изображ енъ подъ цифрою 4 ). Бурый желЬзнякъ
К ом ар овск аго м Ьсторож деш я но свопмъ свойствамъ имЬетъ боль
ш ое сх од ств о съ Бакальскимъ. Онъ такъ ж е образуетъ плотныя
м ассы , въ которыхъ находятся различныхъ размЬровъ пустоты съ
причудливыми сталактитами. Онъ такъ же богатъ желЬзомъ и бЬ денъ вредными примЬсями. В ъ бакальскомъ обож ж енном ъ буром ъ
желЬзнякЬ содерж ится отъ 7 9 ° /0 до 8 4 ° /0 окиси желЬза, а въ ко
маровскомъ отъ 78"/0 до 8 5 ° /0. В ъ первомъ кремнезема отъ 7 ° /0
до 9 % , а во второмъ около 7 ° /0- Ф осф ора въ бакальскомъ
0 ,0 1 8 — 0 ,0 2 0 , а въ комаровском ъ до 0 ,0 2 7 J/ 0. Н аибольш ее различ1е наблюдается въ содерж аш и марганца, к отор а го м ного с о 
держ ится въ бакальскомъ буромъ желЬзнякЬ (2 ,3 °/„ — 2 ,6 °/„ М п 30 4)
и мало въ комаровскомъ (0 ,7 8 4 ° /о М п О ). Какъ извЬстно, у бакаль
ской руды создалась уж е давно прочная репутащ я. К ом аровская же
руда, какъ мы видимъ, ей нисколько не уступаетъ.

КомаровскШ рудникъ. 1 — М ягме тальковаты е сланцы бЪловатаго цвЬта; 2 —
Б уры й желЬзнякъ; 3 — М я гм е глинистые сланцы; 4 — Тальковатые сланцы, части
оруден'Ьлыя; 5 — Тальковаты е сланцы с о включешями бураго желЬзняка; 6 — Бурый
желЬзнякъ, отчасти разруш енны й; 7 — П ласты ноздреватаго бураго жел'Ьзняка.

В ы работка, о которой идетъ рЬчь, заложена на пластЬ, п р ослЬженномъ около одной версты въ сЬ веровосточном ъ направленш.
О бщ ая его толща до 20 саж еней. ЗанаднЬе рядомъ съ нимъ откры ть
другой нетолстый нластъ, параллельный первому. Н ем ного южнЬе
развЬдки обнаруж или присутств1е плотнаго бураго желЬзняка,
выходы к отор аго въ планЬ имЬютъ видъ развЬтвляющейся жилы.
К ромЬ того, по правую сторон у p. K apa-6ia откры то npucyTC TB ie
бураго желЬзпяка, прости раю щ агося къ сЬверу въ видЬ ленты отъ
20 до 50 саж . шириною. П олоса эта развЬдана на протяж енш
двухъ верстъ. Пласты бураго желЬзняка по p. K apa-6ifl по богат
ству своему значительно уступаю тъ другимъ рудниками К ом аров
ской дачи, въ которой въ настоящ ее время открыто одиннадцать
м Ь сторож денш ; изъ нихъ нЬкоторыя, повидимому, составляю тъ
прям ое продолж еш е другихъ. Н аир., пласты бураго желЬзняка на
р. КукашкЬ прослЬжены на пять верстъ. Въ планЬ развЬдокъ
бурый желЬзнякъ также располагается въ видЬ вЬтвистой п о 
лосы, то суж иваю щ ейся до 20 саж еней, то расш иряющ ейся до
8 0 саженей. Пласты эти, какъ они представляются на основанш
развЬдокъ, изображ ены па прилагаемыхъ рисункахъ (стр . 3 42 ).





Тот же текст в современной орфографии 

рого железняка, причём прикрывавший его сланец от сильного
сжатия выдавлен, оставив в массе бурого железняка небольшой
участок (он изображён под цифрой 4). Бурый железняк
Комаровского месторождения по своим свойствам имеет большое
сходство с Бакальским. Он так же образует плотные
массы, в которых находятся различных размеров пустоты с
причудливыми сталактитами. Он также богат железом и бЬ денъ
вредными примесями. В бакальском обожжённом буром 
железняке содержится от 79% до 84% окиси железа, а в комаровском
от 78% до 85%. В первом кремнезема от 7%
до 9%, а во втором около 7%. Фосфора в бакальском
0,018 — 0,020, а в комаровском до 0,027%. Наибольшее различие
наблюдается в содержании и марганца, которого много
содержится в бакальском буром железняке (2,3% — 2,6% 
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и мало в комаровском (0,784% 
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[image: {\displaystyle Mn_{3}O_{4}}]). Как известно, у бакальской
руды создалась уже давно прочная репутация. Комаровская же
руда, как мы видим, ей нисколько не уступает.
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Комаровский рудник. 1 — Мягкие тальковатые сланцы беловатого цвета; 2 — Бурый железняк;
3 — Мягкие глинистые сланцы; 4 — Тальковатые сланцы, части оруденелые; 5 — Тальковатые сланцы со включениями бурого железняка; 6 — Бурый железняк, отчасти разрушенный;
7 — Пласты ноздреватого бурого железняка.
Выработка, о которой идёт речь, заложена на пласт, прослеженном
около одной версты в северо-восточном направлении.
Общая его толща до 20 саженей. Западнее рядом с ним открыт
другой нетолстый пласт, параллельный первому. Немного южнее
разведки обнаружили присутствие плотного бурого железняка,
выходы которого в плане имеют вид разветвляющейся жилы.
Кроме того, по правую сторону p. Kapa-биa открыто пpuсутствиe
бурого железняка, простирающегося к северу в виде ленты от
20 до 50 саж. шириной. Полоса эта разведана на протяжении
двух вёрст. Пласты бурого железняка по p. Kapa-бия по богатству
своему значительно уступают другим рудникам Комаровской
дачи, в которой в настоящее время открыто одиннадцать
месторождений; из них некоторые, по-видимому, составляют
прямое продолжение других. Напр., пласты бурого железняка на
р. Кукашке прослежены на пять вёрст. В плане разведок
бурый железняк также располагается в виде ветвистой полосы,
то суживающейся до 20 саженей, то расширяющейся до
80 саженей. Пласты эти, как они представляются на основании
разведок, изображены на прилагаемых рисунках (стр. 342).
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:Менделеев_Д._Уральская_железная_промышленность_в_1899_году.pdf/343&oldid=4160169
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