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7. Камни, въ составѣ своемъ содержащіе съ избыткомъ глину, для наружныхъ частей строенія не годятся, ибо глина, напитанная влажностію, при замерзаніи получаетъ большій объемъ и, разширяясь, производитъ въ камнѣ трещины.

8. Камень, назначаемый для цоколя и вообще для наружной обдѣлки стѣнъ, долженъ быть способенъ къ тескѣ, невывѣтривающійся, нераспадающійся на воздухѣ и сопротивляющійся вліянію сырости.

9. Камень, употребляемый для ступеней и площадокъ, долженъ быть способенъ къ обработкѣ, не очень мягокъ, безъ жилъ, трещинъ и раковинъ.

10. Вообще заключаютъ о свойствѣ камня по употребленію его въ строеніяхъ, простоявшихъ нѣсколько лѣтъ. При открытіи же новой каменной ломки берутъ изъ оной камни и подвергаютъ ихъ на открытомъ воздухѣ дѣйствію мороза, жара и сырости, чтобы удостовѣриться въ ихъ непремѣняемости.

11. Наружные признаки годнаго для строеній камня суть слѣдующіе:
1) при удареніи молоткомъ онъ дастъ звонъ высокій и чистый, 2) разламывается не легко, и въ изломѣ представляетъ массу плотную, мелкозернистую, нежиловатую, ноздреватую или слоистую и 3) будучи положенъ на нѣсколько дней въ воду, не размягчается отъ оной и не прибавляется въ вѣсѣ значительно.

12. Г-нъ Браръ предлагаетъ слѣдующій способъ узнавать прочность камня или годность его къ употребленію на открытомъ воздухѣ:

На бутылку воды положить 1 фунтъ Глауберовой соли, и въ семъ растворѣ кипятить испытываемый камень 1/2 часа. Послѣ сего перемѣстить камень въ плоскій сосудъ и, наливъ туда того же раствора столько, чтобы основаніе камня было слегка закрыто онымъ, поставить въ теплую комнату во время зимы, а лѣтомъ въ сухой сарай, дабы соль, которою напитался камень, могла вывѣтриваться. По прошествіи сутокъ поверхность камня покроется снѣгообразнымъ веществомъ. Всѣ соляныя иголочки (кристаллы) истребятся поливаніемъ камня водою, кото-
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